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* 080400306 8040EN M6 M6 1 90 11
080400308 8040EN M8 M8 1,25 140 13
080400310 8040EN M10 M10 1,5 230 17
080400312 8040EN M12 M12 1,75 340 20,5

* 080400314 8040EN M14 M14 2 480 20,5
080400316 8040EN M16 M16 2 700 27

* 080400318 8040EN M18 M18 2,5 930 27
080400320 8040EN M20 M20 2,5 1200 30

* 080400322 8040EN M22 M22 2,5 1450 30
080400324 8040EN M24 M24 3 1800 36

* 080400327 8040EN M27 M27 3 2400 41
080400330 8040EN M30 M30 3,5 3200 45

* 080400333 8040EN M33 M33 3,5 3900 54
* 080400334 8040EN M33F M33F 2 3900 54

080400336 8040EN M36 M36 4 4600 54
* 080400337 8040EN M36F M36F 3 4600 54

080400342 8040EN M42 M42 4,5 6300 63
* 080400343 8040EN M42F M42F 3 6300 63

080400348 8040EN M48 M48 5 8600 68
* 080400349 8040EN M48F M48F 3 8600 68

080400356 8040EN M56 M56 5,5 11500 78
* 080400357 8040EN M56F M56F 4 11500 78

080400364 8040EN M64 M64 6 16000 90
* 080400365 8040EN M64F M64F 4 16000 90

DATOS TÉCNICOS
• coeficiente de seguridad: 6
• tratamiento térmico: normalización
• código lote de fabricación
PRUEBAS DE LABORATORIO
• prueba química
• prueba metalográfica
• prueba de tracción
CERTIFICADOS DISPONIBLES
• Especificación del producto
• Informe de ensayo tipo 2.2 UNI EN10204
• Certificado de control tipo 3.1 UNI EN10204
• Declaración de Conformidad CE


